AlIDIM A

CERTIFICADO DE ENSAYO

Referencias; 1006062-01 — 1006062-02M — C

PRODUCTO:

EMPRESA:

ENSAYO:

RESULTADO:

Bisagra de cazoleta y base:
F60100 y F60121

PLASTIMODUL, S. L.
PG ALFAC 3, C/ LEON N°11
03440 1Bl (ALICANTE)

Adecuacion a los siguientes ensayos:

“Resistencia a la corrosion en camara niebla salina segin UNE 56843:01 de
mobiliario de cocina”. UNE 56841:2001. Muebles de cocina. Ensayos mecanicos.

Segun informe de referencia 1006062-01 — 1006062-02 (fecha de emision: 20 de julio
de 2010), las muestras obtienen los siguientes resultados:

REFERENCIA

RESULTADO

Bisagra y base F60100 y F60121

Sin alteracion

e > CONFORME
Especificacion/valoracion
UNE 56 843:01
ENSAYOS RESULTADO

UNE 56841:01 Apertura y cierre no brusco de puertas.

Bisagras montadas sobre una puerta de tablero de 700 mm x 498 mm y
un espesor de 19 mm con un peso aprox. de 4 kg.

(Ciclos de apertura y cierre = 50 000 ciclos)*

CORRECTO

(*) Indicado por el cliente.
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Responsable Laboratorio Materiales

El presente certificado Uinicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMA.

"AIDIMA es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Investigacién y Formacion para la Industria Forestal, de la Madera y
el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: CATAS (ltalia), CTBA (Francia), CTIB (Bélgica), DTI (Dinamarca), ELKEDE
(Grecia), HFA (Austria), IHD (Alemania), ITD (Polonia), SHR (Holanda), ST-TRATEK (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),

University of Zagred (Croacia), VTT (Finlandia), WKI (Alemania), etc".
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